
 

   - 1 -

DIN ISO 24334:2020-11 (D) 
 
 
Laminatböden - Bestimmung der Verbindungsfestigkeit bei mechanisch 
zusammengefügten Elementen (ISO 24334:2019) 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Nationales Vorwort ............................................................................................................................................................ 3 
Nationaler Anhang NA (informativ)  Literaturhinweise ........................................................................................ 4 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 5 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 6 
5 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 6 
6 Probenahme und Klimatisierung von Paneelen ........................................................................................ 7 
7 Prüfung .................................................................................................................................................................... 7 
7.1 Zuschnitt an den Schmalseiten der Paneele ................................................................................................ 7 
7.2 Zuschnitt an den Längsseiten der Paneele ................................................................................................... 8 
7.3 Zusammensetzen der Prüfkörper ................................................................................................................... 9 
7.3.1 Zusammensetzen der Prüfkörper der Schmalseite ................................................................................... 9 
7.3.2 Zusammensetzen der Prüfkörper der Längsseite ...................................................................................10 
7.4 Zugprüfung ...........................................................................................................................................................11 
7.4.1 Allgemeines ..........................................................................................................................................................11 
7.4.2 Vorbereitung ........................................................................................................................................................11 
7.4.3 Durchführung ......................................................................................................................................................11 
8 Wiederholung ......................................................................................................................................................12 
9 Angabe der Ergebnisse .....................................................................................................................................12 
10 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................13 
 


		2026-04-20T23:43:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




