
 

   - 1 -

DIN EN 17737:2023-01 (D) 
 
 
Möbelbeschläge - Prüf- und Bewertungsverfahren für die Korrosionsbeständigkeit 
von Möbelbeschlägen; Deutsche Fassung EN 17737:2022 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 5 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 
4 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 7 
5 Prüfverfahren ........................................................................................................................................................ 7 
5.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 7 
5.2 Prüfaufbau .............................................................................................................................................................. 7 
5.3 Prüfmuster ............................................................................................................................................................. 8 
6 Sichtprüfung und Bewertungsverfahren nach den Korrosionsprüfungen ........................................ 8 
6.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 8 
6.2 Sichtprüfung ........................................................................................................................................................... 8 
6.3 Reinigungsverfahren zur Bestimmung der RA-Bewertungszahl ........................................................... 8 
6.4 Reinigungsverfahren zur Bestimmung der RP-Bewertungszahl ........................................................... 8 
6.5 Bestimmung der RA- und RP-Bewertungszahl ............................................................................................. 9 
6.6 Prüfbericht .......................................................................................................................................................... 10 
Anhang A (informativ)  Empfehlung für die Bewertung der Korrosionsbeständigkeit ............................ 11 
 
 
 
Bilder 
 
Bild 1 — Reinigungsbürste .............................................................................................................................................. 7 

 
 
 
Tabellen 
 
Tabelle 1 — Fehlerhafte Fläche (%) und Bewertungsstufen für RA und RP ...................................................... 9 

 


		2026-06-24T22:34:28+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




