
 

   - 1 -

DIN EN 302-2:2004-10 (D) 
 
 
Klebstoffe für tragende Holzbauteile - Prüfverfahren - Teil 2: Bestimmung der 
Delaminierungsbeständigkeit; Deutsche Fassung EN 302-2:2004 
 
 
Inhalt            Seite 
Vorwort................................................................................................................................................................ 3
1 Anwendungsbereich............................................................................................................................. 4
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4
3 Kurzbeschreibung................................................................................................................................. 4
4 Sicherheit ............................................................................................................................................... 4
5 Prüfeinrichtungen ................................................................................................................................. 4
6 Prüfverfahren......................................................................................................................................... 5
6.1 Wahl des Holzes.................................................................................................................................... 5
6.2 Herstellung der verklebten Teile.......................................................................................................... 5
6.3 Herstellung der Prüfkörper .................................................................................................................. 6
6.4 Durchführung der Prüfung................................................................................................................... 6
6.4.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 6
6.4.2 Verfahren bei hoher Temperatur (für Klebstofftyp I) ......................................................................... 6
6.4.3 Verfahren bei niedriger Temperatur (für Klebstofftyp II) .................................................................. 6
6.5 Messung und Beurteilung der Delaminierung ................................................................................... 7
7 Angabe der Ergebnisse ........................................................................................................................ 8
8 Prüfbericht ............................................................................................................................................. 9
8.1 Der Klebstoff.......................................................................................................................................... 9
8.2 Herstellung der Prüfkörper und Durchführung der Prüfung ............................................................ 9
8.3 Prüfergebnisse ...................................................................................................................................... 9
Literaturhinweise.............................................................................................................................................. 10


		2026-04-21T14:52:42+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




