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Trinkwassererwarmer, Trinkwassererwarmungsanlagen und Speicher-
Trinkwassererwarmer - Teil 3: Wasserseitiger Korrosionsschutz durch Emaillierung
und kathodischer Korrosionsschutz - Anforderungen und Prifung

Inhalt Seite
1 ANWeNndUNGSDEreiCh. .. ——————————————— 3
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s shassn s sss s smsssmsssms s ansnans 3
3 30 o4 o i (T 4
4 B 000 a0 123 0 Yo 5
4.1 AlLGEIMEINES ....cucucrcririisiss st E R R AR AR AR AR AR AR AR AR A SRR R AR RS RS RE R R R RE AR RS 5
4.2 Behilterwerkstoff und KonStruKEON ... ssssssssssssssssssssssssses 5
4.3 Kathodischer KOrroSionSSCHULZ ... 8
4.4 Anforderungen und Priifungen fiir den kathodischen Korrosionsschutz .........ccsinsisnsnnnns 8
4.4.1 Bemessung von SChUtZanoden ... ——————————— 8
4.4.2 Elektrodenpotenzial galvanischer ANOAeN.....ccooummmsmsmsmsmmsmssmssmssssmsssssssssssssss s 8
4.4.3 Hygienische UnbedenKliChKeit ......ccoummmmmsmmmmsmsmmsmsmsmsmmsmsssmssmssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8
4.4.4 Anordnung der Anoden im BehaIter ... 8
4.4.5 Maflnahmen zur Vermeidung storender GasanSammIUNGEN ......ccuurmsmsssssssssssssssmssssssssessssssssessssssssenses 9
4.4.6 Funktionskontrolle von galvanischen Anoden sowie Fremdstromanodensystemen.........couusesass 9
4.4.7 Priifung des Elektrodenpotentials des SChutZobjeKtes ... 9
4.4.8 QUAlitAtSSICREIUNG ... 10
5 Anforderungen an die EMaillierung......c.oimmmsmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnss 10
5.1 SCHICHEAICKE oot A AR 10
5.2 Oberflachenbeschaffenheit ... —————————————— 11
LS R N =) 1 0T ) L 11
LI 2 Y 11 o] | ) o 11
LS00 T A ) 1) o] | 11
5.2.4 Norm-Schutzstrombedarf bei Behiltern mit einem Nenninhalt <1 000 I.......ccccocivminiirinresnsinnens 11
5.2.5 Zulissige Flachensummen von Fehl- und Zehrstellen fiir Behilter mit einem Nenninhalt

3 1L 11
5.3 Mechanische Eigenschaften ... 12
LS 00 N 5 F ¥ 022 4 () 1 12
5.4 Physikalische und chemische BestindigKeit........cummmmmmmmsmsmssssssssssssssssssssss 12
5.4.1 Temperaturwechselbestindigkeit (Abschreckfestigkeit)........u———s 12
5.4.2 Bestandigkeit gegen WarlmWaSSer ... s ssasssssssssses 12
5.4.3 BestindigKeit Gegen SAUIeN.....cmmmsmmmmmsmmsmsmsssssssssss s s 12
5.5 Hygienische UnbedenKIiChKeit ... sssssssssssssssssss 12
6 o0 30 12
6.1 SCRICHEAICKE oot A A AR RE 12
6.2 Oberflichenbeschaffenheit........o s ———————————————— 13
L T V1 ) 41 1= 1 13
6.2.2 Norm-Schutzstrombedarf bei Behiltern mit einem Nenninhalt <1 000 I ......ccccovvinnsnnsesnsesanns 13
6.2.3 Flachensummen von Fehl- und Zehrstellen fiir Behilter mit einem Nenninhalt > 1 000 I........ 15
6.3 Mechanische Eigenschaften (HaftfestigKeit) ... 15
6.4 Physikalische und chemische BestindigKeit........oosssssssss. 15
6.4.1 TemperaturwechselbestindigKeit ..o ——————————— 15
6.4.2 Bestindigkeit gegen WarmWaSSer .....cimmissssmsismmsmsissssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 16
6.4.3 Bestindigkeit gegen SAUIeN...... s ————————————— 16
6.5 Hygienische UnbedenKliChKeit ... 16



6.6 Dauerpriifungen fiir Behilter - Druckschwellpriffungen........uu 17

7 Uberwachung im Rahmen der QUalitAtSSICREIUNG .........ouvermerssrsssesssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssesans 17
7.1 B} 1o 10 =) 1 LT 17
7.2 SCHICHEAICKE oo e A 17
7.3 Oberflichenbeschaffenheit.........oo s ————————— 17
7.3. 1 AlIZEIMEINES. .. SRR RS 17
7.3.2 Fehlstellen, Zehrstellen, Schutzstrombedarf, zulassige Flichensummen der Fehl- und

/73 1100 =Y ) 17
7.4 HaftfeStigKelt ... —————— 18
7.5 Physikalische und chemische Bestiandigkeit und hygienische Unbedenklichkeit..........ccceureruraens 18
8 KeNNZEICANUNG ... s s e e e e 18
Anhang A (normativ) Priifung der hygienischen UnbedenklichKeit.........ccounnsssssissnnsssssssssssssssssssssssnnns 19
A1l Prinzip des Verfahrens. ... s sssssssss s sasssssssssssssssasas 19
A.2 1D 101 ot 18 10 00 . 19
A3 Auswertung der VersuchSergebnisse ... s 20



		2026-06-15T05:07:48+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




