
 
 - 1 - 

DIN EN 2155-4:2001-05 (D/E) 
 
 
Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren für transparente Werkstoffe zur Verglasung von 
Luftfahrzeugen - Teil 4: Bestimmung des Transmissionsgrads für Ultraviolett-
Strahlung im Bereich von 280 nm bis 360 nm 
 
Aerospace series - Test methods for transparent materials for ai rcraft glazing - Part 
4: Determination of ultraviolet light transmission over the wavelength range 280 nm 
to 360 nm 
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