
 

   - 1 -

DIN EN 4474:2009-10 (D) 
 
 
Luft- und Raumfahrt - Aluminiumpigmentierte Beschichtungen - 
Beschichtungsverfahren; Deutsche und Englische Fassung EN 4474:2009 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Zweck des Verfahrens...........................................................................................................................4 
3 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
4 Begriffe ...................................................................................................................................................5 
5 Gerät .......................................................................................................................................................6 
6 Informationen für den Ausführenden..................................................................................................6 
7 Oberflächenrauheit der Teile vor dem Auftragen ..............................................................................6 
8 Oberflächenbehandlung .......................................................................................................................7 
9 Beschichtung.........................................................................................................................................7 
10 Nachbehandlung ...................................................................................................................................8 
11 Entfernen der Beschichtung ................................................................................................................8 
12 Eigenschaften, Anforderungen und Prüfverfahren ...........................................................................8 
13 Qualitätssicherung ................................................................................................................................9 
14 Annahme ..............................................................................................................................................10 
15 Wiederholung der Beschichtung .......................................................................................................10 
 


		2026-06-21T21:06:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




