
 

   - 1 -

DIN EN 4476:2011-07 (D) 
 
 
Luft- und Raumfahrt - Beschichtungsstoffe - Zwischenbeschichtung, kalthärtend; 
Deutsche und Englische Fassung EN 4476:2011 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
Einleitung ............................................................................................................................................................4 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................5 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................6 
4 Klassifizierung .......................................................................................................................................6 
5 Chargenfreigabe und Qualifizierungsprüfung ...................................................................................7 
5.1 Chargenfreigabeprüfung ......................................................................................................................7 
5.2 Qualifizierungsprüfungen.....................................................................................................................7 
6 Bezeichnung ........................................................................................................................................15 
Anhang A (normativ)  Verfahren zum Ermitteln der Fähigkeit, die Deckbeschichtung selektiv zu 

entfernen ..............................................................................................................................................16 
Anhang B (normativ)  Verfahren zum Ermitteln der Fähigkeit, das Beschichtungssystem nach dem 

Entfernen wieder herzustellen ...........................................................................................................17 
Anhang C (normativ)  Zusammensetzung des Bezugsabbeizmittels ..........................................................18 
Literaturhinweise..............................................................................................................................................19 
 


		2026-05-01T12:04:33+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




