DIN 65038-1:1989-08 (D/E)

Luft- und Raumfahrt; Stangen aus Stahl, Nickel- und Kobaltlegierungen; Technische
Lieferbedingungen

Aerospace; steel, nickel- and cobalt-alloy bars; technical specification
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