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DIN EN 2101:1991-08 (D) 
 
 
Luft- und Raumfahrt; Chromsäure-Anodisieren von Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen; Deutsche Fassung EN 2101:1991 
 
 
Inhalt            Seite 
 
1             Zweck und Anwendungsbereich ..................................................................................................... 4 
2             Zweck des Anodisierens .................................................................................................................. 4 
3             Verweisungen auf andere Normen .................................................................................................. 4 
4             Werkstoffgruppen.............................................................................................................................. 5 
5             Aufhängevorrichtung ........................................................................................................................ 6 
6             Verfahrensablauf ............................................................................................................................... 5 
7             Qualitätssicherung ............................................................................................................................ 8 
8             Bezeichnung .................................................................................................................................... 10 
 
Anhang A - Empfehlungen für die Oberflächenbehandlung ...................................................................... 11 
 
Anhang B - Prüfung des Absorptionsvermögen mittels der Anthrachinon-Violett-

Farbtropfenprüfung ....................................................................................................................... 13 
 
Anhang C - Prüfung der Korrosionsbeständigkeit mittels Wechseltauchprüfung in Salzlösung ......... 14 
 


		2024-05-07T19:39:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




