DIN EN 2565:2013-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Herstellen von CFK-Priifplatten; Deutsche und Englische

Fassung EN 2565:2013

Aerospace series - Preparation of carbon fibre reinforced resin panels for test
purposes; German and English version EN 2565:2013

Inhalt Seite
70T 17 3
1 ANWendungSberEiCh ... —————————————— 4
2 NOormative VerweiSUNGEN .........cccciiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnsnssnnnnnnnnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnes 4
3 KUurzbeschreibung ... s s s s 4
4 Fur die Herstellung von Platten durch Verfahren A und B empfohlene Gerate und

LA L= G55 e = 4

BT e T e 1= 4 L= 4 Tt T 6

Bericht zur Herstellung der Priufplatte.............iic e e 8
Contents Page
Lo =TT 3
1 85T oo o 1= 4
2 NOIrMAtiVe refEreNCEeS........cccoeei et r e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeennneeennnennennns 4
3 o 1 4 e T o = SO PROt 4
4 Equipment and materials recommended for the preparation of panels by

L0 1= 4 Lo T 3 N T T = Pt 4
5 L AT Lo 0 T e o = LT - 6
6 Report of preparation of test panel ... 7



		2026-07-10T14:24:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




