DIN EN 2858-3:1994-06 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Titan und Titanlegierungen - Schmiedevormaterial und
Schmiedestiicke - Technische Lieferbedingungen - Teil 3: Ausfallmuster- und
Serienschmiedestiicke; Deutsche Fassung EN 2858-3:1994

Aerospace series - Titanium and titanium alloys - Forging stock and forgings -
Technical specification - Part 3: Pre-production and production forgings; German
version EN 2858-3:1994
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