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DIN EN 2561:1995-11 (D/E) 
 
 
Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffaserverstärkte Kunststoffe - Unidirektionale 
Laminate - Zugprüfung parallel zur Faserrichtung; Deutsche Fassung EN 2561:1995 
 
Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Unidirectional laminates - 
Tensile test parallel to the fi bre direction; German version EN 2561:1995 
 
 
Inhalt            Seite 
 
1      Anwendungsbereich ................................................................................................................................ 3 
 
1      Scope ......................................................................................................................................................... 3 
 
2      Normative Verweisungen ........................................................................................................................ 3 
 
2      Normative references ............................................................................................................................... 3 
 
3      Definitionen ............................................................................................................................................... 3 
 
3      Definitions ................................................................................................................................................. 3 
 
4      Prinzip ........................................................................................................................................................ 5 
 
4      Principle .................................................................................................................................................... 5 
 
5      Geräte ........................................................................................................................................................ 5 
 
5      Apparatus .................................................................................................................................................. 5 
 
6      Probekörper .............................................................................................................................................. 5 
 
6      Specimens ................................................................................................................................................. 5 
 
7      Durchführung ............................................................................................................................................ 6 
 
7      Procedure .................................................................................................................................................. 6 
 
8      Auswertung der Prüfergebnisse ............................................................................................................. 7 
 
8      Expression of results ............................................................................................................................... 7 
 
9      Bezeichnung ............................................................................................................................................. 9 
 
9      Designation ............................................................................................................................................... 9 
 
10      Prüfbericht ............................................................................................................................................ 10 
 
10      Test report ............................................................................................................................................  10 
 


		2026-06-22T15:16:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




