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DIN EN 3451:2017-10 (D/E) 
 
 
Luft- und Raumfahrt - Titan TI-P99002 - Nicht wärmebehandelt - Güteklasse 2 
Schmiedevormaterial für geglühte Schmiedestücke - a oder D <kleiner => 300 mm; 
Deutsche und Englische Fassung EN 3451:2017 
 
Aerospace series - Titanium TI-P99002 - Not heat treated - Grade 2 forging stock for 
annealed forgings - a or D <kleiner => 300 mm; German and English version EN 
3451:2017 
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