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Luft- und Raumfahrt – 
Stahl FE-PL75 – 
1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa – Stangen – De ≤ 100 mm; 
Deutsche und Englische Fassung EN 2137:2017 Aerospace series – Steel FE-PL75 – 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa – Bars – De ≤ 100 mm; German and English version EN 2137:2017 
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