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DIN EN 2715:2019-03 (D/E) 
 
 
Luft- und Raumfahrt - Makrographische Untersuchung von Kneterzeugnissen, 
Schmiedevormaterial und Schmiedestücken aus Aluminium und 
Aluminiumlegierungen; Deutsche und Englische Fassung EN 2715:2018 
 
Aerospace series - Macrographic examination of aluminium and aluminium al loy 
wrought products, forging stock and forgings; German and English version EN 
2715:2018 
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