DIN EN 3486:2020-02 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Stahl X3CrNiMoAI13-8-2 (1.4534) - Losungsgegliiht und
ausscheidungsgehartet - 1 400 <kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 1 550 MPa -
Schmiedestiicke - D<(Index)e> <kleiner => 100 mm; Deutsche und Englische
Fassung EN 3486:2019

Aerospace series - Steel X3CrNiMoAI13-8-2 (1.4534) - Solution annealed and
precipitation hardened - 1 400 <kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 1 550 MPa -
Forgings - D<(Index)e> <kleiner => 100 mm; German and English version EN
3486:2019
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