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Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe - Strukturelle Klebstoffsysteme -
Prafverfahren - Teil 4: Zugversuch senkrecht zur Deckschicht fur
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Inhalt Seite
Y401 8T Le T o A PP PPUPPPPPPPPPPPPPPIRE 3
S T L=TE (U o o TP PPRPP 4
1 ANWENAUNGSDEIEICK ...t e ettt e e e e e e e bbbt e e e e e e e e annbebe e e e e s annbereeaaeas 4
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN .eeeiiiiiiiiitiiit et e e ettt et e e e e e e bbbttt e e e e e e s e st b beeeeaaeaesanbbbbeeeaaesseansbnseeeaesaannnnnens 4
3 Begriffe, Symbole und ABKUIZUNGEN ... e e e e e e e 5
4 Gesundheit UNd SICHEINEIT..........oi e 5
5 LAl oY AVZ=Tu €= 1 a1 = o RPN 5
6 L UN =TT o L 0 Yo =T o SRR 5
7 VN o] F= LR (=T oV o] o Y=o T o 1= SO EEE 6
8 DUrchflhrung der PriUfUnQ ... e e e e e s s e e e e e e s s nnnn e e e e e e e nnnneees 7
9 ANGabe der ErgebniSSe .. ..o 8
10 2=y 2= TTo] o1 U] o o R T PP PP PP PP PPPRTN 8
11 011 o1 AT o | PP TP PP PTPPPPPPRTN 9



		2024-05-10T18:32:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




