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DIN EN 2436-006:2007-08 (D/E) 
 
 
Luft- und Raumfahrt - Beschichtungsstoffe - Korrosionsbeständiger 
Zweikomponenten-Primer, kalthärtend, chromatfrei - Teil 006: Hoher 
Korrosionsschutz für militärische Anwendung; Deutsche und Englische Fassung EN 
2436-006:2006 
 
Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromate-free two 
component cold curing epoxy primer - Part 006: High corrosion resistance for 
military application; German and English version EN 2436-006:2006 
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