E DIN EN ISO 7214:2012-02 (D)

Erscheinungsdatum: 2012-01-16

Schaumstoffe aus Polyethylen - Prufverfahren (ISO/FDIS 7214:2012); Deutsche
Fassung FprEN ISO 7214:2012

Inhalt Seite
72 e T T o 3
1 ANWendungsbereiCh ... ——————————— 4
2 Normative VErwWeISUNGEN ........occ it s s e e s s am s n e s s annns 4
3 o 0] o =TT e ) o - SRR 5
4 oL T T 10T 1= U Ty ' 5
5 e T 11 - 5
6 Bestimmung der ADMESSUNQGEN .......ccuviiiiiiiiimimeirrneernrnrnessnsnsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 5
7 A ZeT e T=XTed o L= =T g LoTN o T 1] 4 Ve =] o R 6
71 e g T 1o 3 = 6
7.2 L Lo G oY= 101 1 4T 6
7.3 DruckverformungsSrest..... ... —————— 6
7.4 Zugfestigkeit und BruchdeRnuUNg.........cccciiiiiiiiin 6
7.5 MaRanderung bei erhohten Temperaturen ... ———— 6
7.6 WasseraufNahme........ .. e nn e s nmn s 7
7.7 (27 =1 0 T =TT T= KT F=1 i =) 1 PSR 8
8 1061 1o 4 = 1T o 15 {1 T T 8
8.1 851 o L F=T ¢ 1= 0] o o1 ' o T 8
8.2 Kriechverhalten im DruckvVersuch ... s s 8
8.3 WarmeleitfahigKeit........ooo i 9
8.4 Wasserdampfdurchlassigkeit ...........ccoioeiiiiiieciiiicrr e 9
8.5 Dynamische SteifigKeit ... 9
8.6 7A=Y | =Y 4 =T - | o 9
8.7 WeiterreiBfestigkeit ........covcriiiiiiiii i ———————— 9
8.8 Druckverformungsrest nach wiederholter Druckbeanspruchung ..o 10
9 PrifberiCht ........ s mmn e 12
Anhang A (normativ) Verfahren zur Bestimmung der Zellenanzahl.............cccoociimiiniinninninnsensenens 13
A1 /2N LTV ¢ Lo L0 0T T o 7= o =Y 1o o P 13
A.2 7= | SRR 13
A3 (7= -1 13
A.4 o 0 o =T ) o - SR 13
A.5 L LB d 111 0] 0T T 14
A.6 e 4 ] oo 14
A7 PrifberiCht ........ s mmn e 14



		2024-05-08T18:23:56+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




