
 

   - 1 -

E DIN EN ISO 23278:2013-02 (D) 
Erscheinungsdatum: 2013-02-18 
 
Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Magnetpulverprüfung von 
Schweißverbindungen - Zulässigkeitsgrenzen (ISO/DIS 23278:2013); Deutsche 
Fassung prEN ISO 23278:2013 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4 
3 Begriffe ................................................................................................................................................... 4 
4 Prüfparameter ........................................................................................................................................ 4 
5 Zulässigkeitsgrenzen ............................................................................................................................ 5 
5.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 5 
5.2 Entfernung von Unregelmäßigkeiten .................................................................................................. 5 
Anhang A (informativ)  Empfohlene Prüfparameter ......................................................................................... 6 
 


		2024-05-03T16:33:06+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




