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Zerstorungsfreie Prufung von SchweiBverbindungen - Sichtpriifung von
SchmelzschweiRverbindungen (ISO/DIS 17637:2015); Deutsche und Englische
Fassung prEN ISO 17637:2015

Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints (ISO/DIS
17637:2015); German and English version prEN ISO 17637:2015
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Annex A (informative) Examples of testing equipment
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