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Leder - Bestimmung des Chrom(VI)-Gehalts - Teil 1: Kolorimetrisches Verfahren
(ISO/DIS 17075-1:2015); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 17075-1:2015

Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Part 1:
Colorimetric method (ISO/DIS 17075-1:2015); German and English version prEN ISO
17075-1:2015
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