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E DIN EN ISO 20873:2016-01 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2015-12-18 
 
Schuhe - Prüfverfahren für Laufsohlen - Maßhaltigkeit (ISO/DIS 20873:2016); 
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 20873:2016 
 
Footwear - Test methods for outsoles - Dimensional stability (ISO/DIS 20873:2016); 
German and English version prEN ISO 20873:2016 
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