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Klebstoffe - Prüfverfahren für Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge aus Kunststoff 
oder Gummi - Bestimmung der Maßänderungen nach beschleunigter Alterung 
(ISO/DIS 22635:2018); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 22635:2018 
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coverings - Determination of dimensional changes after accelerated ageing (ISO/DIS 
22635:2018); German and English version prEN ISO 22635:2018 
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