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Klebstoffe - Priufung von Klebstoffen fiir Bodenbelage - Bestimmung des
elektrischen Widerstandes von Klebstoff-Filmen und Verbunden (ISO/DIS
22637:2018); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 22637:2018

Adhesives - Test of adhesive for floor covering - Determination of the electrical
resistance of adhesive films and composites (ISO/DIS 22637:2018); German and
English version prEN ISO 22637:2018
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