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Textilien - Bestimmung der Neigung von textilen Flächengebilden zur Pillbildung, 
Flusenbildung oder der Mattierung auf der Oberfläche - Teil 4: Bewertung der 
Pillbildung, Flusenbildung oder Mattierung durch visuelle Analyse (ISO/DIS 12945-
4:2019); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 12945-4:2019 
 
Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - 
Part 4: Assessment of pilling, fuzzing or matting by visual analysis (ISO/DIS 12945-
4:2019); German and English version prEN ISO 12945-4:2019 
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