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Textilien - Bestimmung des Knittererholungsvermögens einer gefalteten Probe aus 
textilen Flächengebilden durch Messung des Knittererholungswinkels - Teil 2: 
Verfahren mit vertikal gefalteter Probe (ISO/DIS 2313-2:2020); Deutsche und 
Englische Fassung prEN ISO 2313-2:2020 
 
Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric 
by measuring the angle of recovery - Part 2: Method of the vertically folded specimen 
(ISO/DIS 2313-2:2020); German and English version prEN ISO 2313-2:2020 
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