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Mineraldlerzeugnisse - Schmierfette - Probenahme von Fetten (ISO 23572:2020); Text
Deutsch und Englisch

Petroleum products - Lubricating greases - Sampling of greases (1ISO 23572:2020);
Text in German and English
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