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Textilien - Bestimmung der Elastizität von textilen Flächengebilden - Teil 1: 
Streifenprüfungen - Änderung 1 (ISO 20932-1:2018/DAM 1:2021); Deutsche und 
Englische Fassung EN ISO 20932-1:2020/prA1:2021 
 
Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 1: Strip tests - Amendment 1 
(ISO 20932-1:2018/DAM 1:2021); German and English version EN ISO 20932-
1:2020/prA1:2021 
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