E DIN EN 17668:2021-06 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2021-05-07

Klebstoffe fiir Bodenbeldge - Vorbereitung des Klebstoffauftrags - Prufverfahren zur
Bestimmung des Restfeuchtigkeitsgehalt von Unterbdden; Deutsche und Englische
Fassung prEN 17668:2021

Adhesives for floor coverings - Preparation of adhesive application - Test method for
the determination of excessive humidity in subfloors; German and English version
prEN 17668:2021
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