
 

   - 1 -

E DIN EN ISO 17138:2021-12 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2021-11-19 
 
Hochleistungskeramik - Mechanische Eigenschaften von keramischen 
Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur - Bestimmung der Biegefestigkeit (ISO 
17138:2014); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 17138:2021 
 
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical 
properties of ceramic composites at room temperature - Determination of flexural 
strength (ISO 17138:2014); German and English version prEN ISO 17138:2021 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 
3 Begriffe und Symbole .......................................................................................................................................... 5 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 6 
5 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 6 
5.1 Prüfmaschine ......................................................................................................................................................... 6 
5.2 Prüfstand ................................................................................................................................................................. 6 
5.3 System zur Messwerterfassung ....................................................................................................................... 6 
5.4 Längenmessgeräte ............................................................................................................................................... 6 
6 Probekörper ........................................................................................................................................................... 6 
7 Vorbereitung der Probekörper........................................................................................................................ 8 
7.1 Bearbeitung und Vorbereitung ........................................................................................................................ 8 
7.2 Anzahl der Probekörper .................................................................................................................................... 8 
8 Durchführung der Prüfung ................................................................................................................................ 8 
8.1 Querhauptgeschwindigkeit ............................................................................................................................... 8 
8.2 Bestimmung der Maße ....................................................................................................................................... 8 
8.2.1 Probekörpermaße ............................................................................................................................................... 8 
8.2.2 Abstand zwischen den Auflagerrollen ........................................................................................................... 8 
8.3 Prüfverfahren ........................................................................................................................................................ 9 
8.3.1 Einspannen des Probekörpers ......................................................................................................................... 9 
8.3.2 Messungen .............................................................................................................................................................. 9 
8.4 Gültigkeit der Prüfung ........................................................................................................................................ 9 
8.5 Berechnung der Ergebnisse ........................................................................................................................... 10 
8.5.1 Allgemeines ......................................................................................................................................................... 10 
8.5.2 Drei-Punkt-Biegung .......................................................................................................................................... 10 
8.5.3 Vier-Punkt-Biegung .......................................................................................................................................... 10 
9 Prüfbericht .......................................................................................................................................................... 11 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................ 13 
 


		2024-05-06T01:54:18+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




