E DIN EN ISO 5403-2:2026-02 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2026-01-16

Leder - Bestimmung der Wasserbestandigkeit von flexiblem Leder - Teil 2:
Winkelbiegeverfahren (Maeser) (ISO/DIS 5403-2:2026); Deutsche und Englische
Fassung prEN ISO 5403-2:2026

Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 2: Repeated

angular compression (Maeser) (ISO/DIS 5403-2:2026); German and English version

prEN ISO 5403-2:2026
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Bild 1 — Seitenansicht der Messprobe in den zum ,V* geformten Klemmen (Grenzabmafie sind
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