DIN EN ISO 105-E16:2007-09 (D)

Textilien - Farbechtheitspriufungen - Teil E16: Farbechtheit gegen Wasserflecken auf
Mobelbezugsstoffen (ISO 105-E16:2006); Deutsche Fassung EN ISO 105-E16:2007
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