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Prifung von Bodenbelagen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft -
Verfahren zur Messung des Gleitreibungskoeffizienten

Inhalt Seite
7oL o 3
1 N A TT= g T 1T 4 Yo T o XY (=Y 1o o R 3
2 NOrmative VErWEISUNQGEN ........ooiiccceciiiriiisssccssceses s ssssssssssmsses s s s s sssssssms e s e s s essasssssnmeneesessnnssssnnsnennssssssnnnns 3
3 7= [ - PSR 4
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens...........coiiiicinnr s 4
5 Gerate und Prifmittel.........ooi i ————————_—— 4
5.1 L= - 1 4
5.2 o 0011 5
6 Kalibrierung und UBrpriifung.........cccucccceccncrcncreriresssasssssssssssssssssseeseesesesssssssssssssssssssssasssssssssans 6
6.1 KaliDrierung .o 6
6.2 Uberpriifung des Gleitermaterials ............cccoiiieiiiincerirrr e e eeas 6
7 Probenahme und Vorbereitung der Priifprobe fiir Laboratoriumspriifungen..........c.cccccvvicecnrnnnnee 6
8 Vorbereitung der Priiffliche fiir Prifungen vor Ort......... ... 7
9 R ZeT g o X1 L= 1 40 T e (=T g 1= T S 7
10 L LB 2 111 o] 13 T PSS 8
1 Berechnung und Angabe der Ergebnisse..........coivccccieimiiiiiiiccceccrres s cssssssse s se s ss s sssss e e s e s snssssssmnnes 9
12 PriafberiCht ... - 9
Anhang A (informativ) Schematische Darstellung des Gleitmessgerates...........cccoviinriniisnnnnninnnnenn 10
LiteratuUrhinWeISe......c..ciiiiii iR nnane 1



		2026-05-23T10:11:19+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




