DIN EN ISO 27874:2009-01 (D)

Metallische und andere anorganische Uberziige - Galvanische Gold- und
Goldlegierungsiiberziige fiir elektrische, elektronische und technische Zwecke -
Anforderungen und Prifverfahren (ISO 27874:2008); Deutsche Fassung EN ISO
27874:2008
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