
 

   - 1 -

DIN 51084:2008-11 (D) 
 
 
Prüfung von oxidischen Roh- und Werkstoffen für Keramik, Glas und Glasuren - 
Bestimmung des Gehaltes an Fluorid 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ............................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .........................................................................................................................3 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................3 
3 Kurzbeschreibung.............................................................................................................................3 
4 Geräte .................................................................................................................................................4 
5 Reagenzien.........................................................................................................................................6 
6 Probenahme.......................................................................................................................................8 
7 Probenvorbereitung ..........................................................................................................................8 
8 Durchführung.....................................................................................................................................8 
9 Berechnung und Angabe der Ergebnisse.....................................................................................11 
10 Prüfbericht .......................................................................................................................................11 
Anhang A (informativ)  Ringversuchsergebnisse.......................................................................................12 
Literaturhinweise..........................................................................................................................................13 
 
 
 
Bilder 
 
Bild 1 — Beispiel einer Pyrohydrolyse-Apparatur mit Rohrofen.............................................................. 5 

 
 
 
Tabellen 
 
Tabelle A.1 — Ergebnisse des Ringversuchs zur elektrometrischen und 

ionenchromatographischen Bestimmung von Fluorid .................................................................... 12 

 


		2026-04-21T06:45:32+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




