DIN 51045-2:2009-04 (D)

Bestimmung der thermischen Langenanderung fester Korper - Teil 2: Prufung
gebrannter feinkeramischer Werkstoffe nach dem Dilatometerverfahren
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Tabelle A.1 — Préazisionsdaten in Abhangigkeit von der Priiftemperatur von bei 1 200 °C
vorgebranntem Material fiir stranggepresste Fliesen und Platten der Gruppe Al nach
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