
 

   - 1 -

DIN ISO 13357-1:2009-04 (D) 
 
 
Mineralölerzeugnisse - Bestimmung der Filtrierbarkeit von Schmierölen - Teil 1: 
Verfahren für Öle in Gegenwart von Wasser (ISO 13357-1:2002) 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Nationales Vorwort.........................................................................................................................................3 
Nationaler Anhang NA (informativ)  Literaturhinweise ................................................................................3 
Einleitung ........................................................................................................................................................4 
1 Anwendungsbereich .........................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................5 
3 Begriffe ...............................................................................................................................................6 
4 Prinzip.................................................................................................................................................6 
5 Reagenzien und Materialien .............................................................................................................6 
6 Apparatur ...........................................................................................................................................7 
7 Proben und Probenahme..................................................................................................................8 
8 Vorbereitung der Apparatur .............................................................................................................9 
9 Verfahren..........................................................................................................................................10 
10 Berechnungen .................................................................................................................................12 
11 Angabe der Ergebnisse ..................................................................................................................12 
12 Präzision...........................................................................................................................................13 
13 Prüfbericht .......................................................................................................................................13 
Anhang A (informativ)  Geeignetes Verfahren für das Anbringen von Strichteilungen auf einem 

Messzylinder ....................................................................................................................................14 
 


		2026-07-02T10:05:41+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




