
 
 - 1 -

DIN ISO 815-2:2010-09 (D) 
 
 
Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des 
Druckverformungsrestes - Teil 2: Bei niedrigen Temperaturen (ISO 815-2:2008) 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Nationales Vorwort ..........................................................................................................................................3 
 
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ................................................................................4 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................5 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................5 
 
3 Kurzbeschreibung ..........................................................................................................................6 
 
4 Geräte ..............................................................................................................................................6 
 
5 Probekörper ....................................................................................................................................9 
 
6 Prüfbedingungen ..........................................................................................................................11 
 
7 Durchführung ...............................................................................................................................11 
 
8 Auswertung ...................................................................................................................................12 
 
9 Präzision .......................................................................................................................................13 
 
10 Prüfbericht ....................................................................................................................................13 
 


		2026-04-18T13:52:38+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




