DIN EN ISO 28764:2011-06 (D)

Emails und Emaillierungen - Herstellung von Proben zur Priufung von Stahlblech-
Emails, Aluminium-Emails und Gusseisen-Emails (ISO 28764:2008); Deutsche

Fassung EN ISO 28764:2011
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