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Klebstoffe fur Leder- und Schuhwerkstoffe - Bestimmung der Farbanderung weiBer
oder hellfarbiger Lederoberflachen durch Migration; Deutsche Fassung EN
12705:2011

Inhalt Seite
2oL e 3
1 2N VY21 4 Lo L0 g Yo T o 7= o =Y 1o o P 4
2 NOrmMative VErweiSUNGEN .......ccccieiiiieiriiiieis s s s s s s s s ane s s ans e s ann e s sann e s nnans 4
3 Begriffe .ooeiieiei it ————————— 4
4 Kurzbeschreibung ... ——————— 4
5 Priifgerate und Materialien .........cccvvciiiiniiiic i ———————— 5
6 = o 1 5
7 =] ¢T3 o 5
8 Herstellung der Proben und Referenz-Lederstlicke .........ccocccoimemiiiiiicccceceine e es s ssseeeees 6
9 [ LWL 2 11 3T 3V SRR 6
9.1 Farbmessung der Priifkorper und der Referenz-Lederstlicke...........cccovmmmmimiiiiiiccisnemennnnnsssssssneeenns 6
9.2 Lagerung der Priifkorper und der Referenz-Lederstlicke.........ccccciiiiiicciccmemenninsscccseceree e ssneeenns 6
L2 7230 TR -\ 1 e =1 4 0T 1 4 == 6
9.2.2 Lagerung 7 Tage bei (60 + 2) °C im Dunkeln zwischen Glasplatten..........c..cccconiriiiinnniienniiniennnnnns 7
9.2.3 Lagerung 7 Tage unter LichteiNnWirkUNg .........ccccoiiiiiiiininininininssssnsssssssssssssssss s s ss s s s s s s ssss s ssssssssnen s 7
9.2.4 Weitere LagerbediNnQUNQGEN .........coovviiiiiiiiiiiiiniiiiisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssnsnes 7
10 Angabe der ErgebnisSse ... 7
1 PrifberiCht ... e e nne e e a e nnnns 8



		2024-04-29T23:21:50+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




