
 

   - 1 -

DIN EN 14906:2012-08 (D) 
 
 
Leder - Automobilleder - Prüfverfahren und Prüfparameter; Deutsche Fassung EN 
14906:2012 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
Einleitung ............................................................................................................................................................ 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 5 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 5 
3 Begriffe ................................................................................................................................................... 6 
4 Allgemeine Grundsätze......................................................................................................................... 6 
5 Probenahme ........................................................................................................................................... 6 
6 Konditionierung und Probenvorbereitung.......................................................................................... 7 
7 Liste der Prüfverfahren ......................................................................................................................... 7 
8 Prüfberichte ........................................................................................................................................... 9 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................. 10 
 


		2026-06-24T18:48:30+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




