DIN EN ISO 9226:2012-05 (D)

Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitat von Atmospharen -
Bestimmung der Korrosionsgeschwindigkeit von Standardproben zur Ermittlung der
Korrosivitat (1ISO 9226:2012); Deutsche Fassung EN ISO 9226:2012

Inhalt Seite
Y0 o o 3
1] =T T T 4
1 AnwendungsbereiCh ... —————————— 5
2 Normative VerweiSUNQGEN ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnsnsnsnns 5
3 L8] 4 oY= XoT o7 o] =T o 10T ' 5
4 £33 T3 e F= 1o [0 e o =Y o SRS 5
5 Auslagerung von Standardproben ... ————— 6
6 TS g 6

Anhang A (informativ) Chemische Reinigungsverfahren zum Entfernen von Korrosionsprodukten ....7

Literaturhinweise ........



		2026-07-12T04:52:13+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




