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DIN EN ISO 1833-22:2013-07 (D) 
 
 
Textilien - Quantitative chemische Analysen - Teil 22: Mischungen aus Viskose oder 
bestimmten Arten von Cupro-, Modal- oder Lyocellfasern und Flachsfasern 
(Ameisensäure-/Zinkchlorid-Verfahren) (ISO 1833-22:2013); Deutsche Fassung EN 
ISO 1833-22:2013 
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