
 
 - 1 -

DIN EN ISO 27830:2013-11 (D) 
 
 
Metallische und andere anorganische Überzüge - Leitfaden zur Spezifikation von 
metallischen und anorganischen Überzügen (ISO 27830:2008); Deutsche Fassung EN 
ISO 27830:2013 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort   ........................................................................................................................................................... 3 
 
Einleitung  ......................................................................................................................................................... 4 
 
1 Anwendungsbereich  ...................................................................................................................... 5 
 
2 Normative Verweisungen  .............................................................................................................. 6 
 
3 Begriffe  ............................................................................................................................................ 6 
 
4 Informationen, die dem Hersteller der Überzüge vom Auftraggeber zur Verfügung zu 

stellen sind  ...................................................................................................................................... 6 
4.1 Wesentliche Informationen  ........................................................................................................... 6 
4.2 Zusätzliche Informationen  ............................................................................................................. 7 
 
5 Bezeichnung  ................................................................................................................................... 7 
5.1 Allgemeines  .................................................................................................................................... 7 
5.2 Bezeichnung des Grundwerkstoffes  ............................................................................................ 8 
5.3 Bezeichnung der Anforderungen an die Wärmebehandlung  .................................................... 9 
5.4 Bezeichnung der Art und Schichtdicke der Überzüge  ............................................................... 9 
5.5 Beispiele von Bezeichnungen  ...................................................................................................... 9 
 
6 Anforderungen  ............................................................................................................................. 10 
 
7 Probenahme  .................................................................................................................................. 10 
 
8 Anhänge und Literaturhinweise  ................................................................................................. 10 
 
Anhang A (normativ) Symbole zur Bezeichnung von metallischen und anderen anorganischen 

Überzügen  ..................................................................................................................................... 11 
 
Anhang B (informativ) Beispiele von Bezeichnungen  ............................................................................... 14 
 
Anhang C (informativ) Beanspruchungsbedingungen und Schwierigkeitsgrad .................................... 16 
 
Literaturhinweise  ........................................................................................................................................... 17 
 


		2026-04-17T12:26:53+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




