DIN EN 623-2:1993-11 (D)

Hochleistungskeramik; Monolithische Keramik; Allgemeine und strukturelle
Eigenschaften; Teil 2: Bestimmung von Dichte und Porositat; Deutsche Fassung EN
623-2:1993

Inhalt Seite
7o T T o 2
1 AnNWwendungsbereiCh ... ———————————— 2
2 Normative VErweiSUNGEN .......ciiiiiiiiiieir s s s s s s s s s e s s e s s nann e s nnane 2
3 [ T T 114 o 4 L= o 2
4 Erforderliche MeBunsicherheit ............ s 3
5 Immersionsverfahren (Verfahren 1)........ i 3
6 Dichtemessung durch Bestimmung der linearen MaBRe und der Masse (Verfahren 2 —

fo [=YoT g g =T A E=Ted o V=30 2o g Lo [1ed 11 =) 1 PSSR 5
7 T o =T 4T 3 6



		2024-05-15T22:44:47+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




