DIN EN ISO 6508-3:2015-06 (D)

Metallische Werkstoffe - Harteprufung nach Rockwell - Teil 3: Kalibrierung von
Hartevergleichsplatten (ISO 6508-3:2015); Deutsche Fassung EN ISO 6508-3:2015

Inhalt Seite
2o T T o T 3
1 N ATT= g T TR Yo T o X1 4 =Y [ o S 4
2 NOrmative VErWEISUNQGEN ......c.coiiiciceciiieiiisis s cssessss s s s s ssssssmnsse s s e s ssssssssmsse e s essass s snmsnnesessansssssnnnnssssssssnnnns 4
3 Herstellung der Hartevergleichsplatten ... e e sr e e nnnes 4
4 Héarte-Bezugsnormalmesseinrichtung und Kalibriereindringkorper ..........cccocciiniiiiinciennnnnsennnn. 5
41 Y| o =T 5 1= T = 5
4.2 Hérte-BezugsnormalmesseinriChtung ... s 5
4.3 Diamanteindringkorper fiir Kalibrierzwecke..........cccovvimiiiiininisssssss s e 5
44 Eindringkugeln fur Kalibrierzwecke ..o s 8
5 LG T =T Yo e T- 11T 8
6 Anzahl der PrifeindriiCKe ...... oo rrcre e e e mn e s smn e e s s e 9
7 GleichmaRigkeit der HArte..........oocoeirerecieieeccce e s e e e e s s e e e e e 9
8 KeNNZEIChNUNG ...t s s e e smm e e s nmn e n e e e e s 10
9 KalibriersChein.........ociiii i ——————— 10
10 L] 1T | = L N 10
Anhang A (normativ) GleichmaBigkeit von Hartevergleichsplatten .........cccccoovccceiiiiicccccceereere s 1
Anhang B (informativ) Messunsicherheit des Mittelwertes der Harte der Hartevergleichsplatten ........ 13
B.1 AlIGEMEINES ...ttt s 13
B.2 Direkte Uberprifung — Unsicherheit der Kalibrierung von Maschinenkomponenten.................. 13
B.2.1  Kalibrierung und Uberprifung der Prafkraft ... 13
B.2.2 Kalibrierung und Uberprifung des TiefenmesssSystems ... 13
B.2.3 Uberprifung des EindringKOrpers. ..o 13
B.2.4 Uberprifung des PrifZykIUS ... 13
B.3 Indirekte Uberpriifung — Unsicherheit der Kalibrierung der Harte-
BezugsnormalmesseinriChtUNg........c.ooiiir s s 14
B.4 Unsicherheit des zertifizierten Wertes von Hartevergleichsplatten..........ccccccmiiiicccccceeeenecccccnns 16
30 W S Y | T 1= 5 0 1= TS 16
B.4.2 Messunsicherheitsbudget fiir den zertifizierten Wert von Hartevergleichsplatten...................... 18
Anhang C (normativ) Anforderungen an Bezugsnormal-Diamanteindringkorper...........ccccceiriicnriniinnnnn. 19
LiteratuUrhinWeiSe........cuiiiie e n e ane 20



		2026-07-12T02:36:14+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




