DIN EN 597-1:2016-03 (D)

Mobel - Bewertung der Entziindbarkeit von Matratzen und gepolsterten Bettboden -
Teil 1: Glimmende Zigarette als Ziindquelle; Deutsche Fassung EN 597-1:2015
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