DIN EN ISO 17668:2016-06 (D)

Zink-Diffusionsschichten auf Eisen - Sherardisieren - Anforderungen (ISO
17668:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17668:2016

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
00 007 ) o R 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 6
2 NOTIMAatiVe VEIWeISUINZEIN ..ucuuiuicreseiassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssms s e ssas s sms s e m s s e sms s e e e s e e e e 6
3 3= o 6
4 Allgemeine ANfOrderUNGEI .. ..ouuismssmsmsmsmssssssmsssssssssssssssssssssssssss s ssss s s as s a A RS sE AR A AR R SRR R R R SRR R AR R R SRS 8
4.1 Zustand der Oberfliche des GruNndWerKStoffes... ..o sssse————s 8
4.2 Informationen, die der Auftraggeber zur Verfiigung stellen muss ... 8
5 Abnahmepriifung und Probenahme.........ccocummmmmmmmssssssssssssssssssssssassmns 8
6 Eigenschaften der SChiCht..... i ———————— 9
6.1 0 Y1) 1 <) 9
6.2 Y0 13 Ted 41 1 10
6.2.1  AllGEIMEINES ....crciirissrsismsssssssssmss s s E SRR AR AR AR AR AR AR AR SEERERE SRR AR SRR AR 10
ST 20 o 1 T =) 21 4 =) o 10
(ST T 2 T=3 {13 0 =) 174 1 b Tl 1 1<) o 10
6.2.4 Magnetisches Verfahren oder elektromagnetisches Verfahren ... 11
6.2.5 GravimetrisChes VerfalIen ... iiiisissississssessssssssssssss s sesssssssssssnsssmsssssssssssssss senssmsssnsssssnsssnss 11
6.2.6 Anforderungen an die SChiChtdiCKe ........cooiminiimi s —————— 11
6.3 P2 X030 T2 000 2] 54 0 =) =) 12
6.4 Zusitzliche Freiraume fir GeWIiNdeteile ... ssssssssss s sssssssssssssssns 12
7 Werksbescheinigung.......s s ———————————————————— 12
Anhang A (normativ) Informationen, die der Auftraggeber dem Hersteller zur Verfiigung

L 2] 2] 0 1 L0 13
Anhang B (informativ) Bestimmung der SChiChtdicKe ... 14
Anhang C (informativ) Allgemeine INfOrmationen ... ———————————— 16
Anhang D (informativ) Korrosionsbestindigkeit von sherardisierten Uberziigen ..........oeessnens 18
I8 =) 2 L0 D 40N Y < 19



		2026-07-12T06:31:03+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




