
 

   - 1 -

DIN EN ISO 28764:2016-03 (D) 
 
 
Emails und Emaillierungen - Herstellung von Proben zur Prüfung von Stahlblech-
Emails, Aluminium-Emails und Gusseisen-Emails (ISO 28764:2015); Deutsche 
Fassung EN ISO 28764:2015 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Bezeichnung ........................................................................................................................................................... 5 

4 Proben von Gegenständen aus dem Herstellungsprozess ...................................................................... 5 
4.1 Anforderungen an die verwendeten Gegenstände .................................................................................... 5 
4.2 Anforderungen an Form und Maße ................................................................................................................ 5 
4.3 Herstellung ............................................................................................................................................................. 6 

5 Speziell hergestellte Proben ............................................................................................................................. 6 
5.1 Anforderungen an Form, Maße und Grundwerkstoff ............................................................................... 6 
5.1.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 6 
5.1.2 Stahl-Grundwerkstoff ......................................................................................................................................... 6 
5.1.3 Gusseisen-Grundwerkstoff ................................................................................................................................ 6 
5.1.4 Aluminium-Grundwerkstoff ............................................................................................................................. 7 
5.1.5 Andere Grundwerkstoffe ................................................................................................................................... 7 
5.2 Emaillierung der Proben .................................................................................................................................... 7 
5.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 7 
5.2.2 Emaillierung von Stahl ........................................................................................................................................ 7 
5.2.3 Emaillierung von Gusseisen .............................................................................................................................. 8 
5.2.4 Emaillierung von Aluminium ........................................................................................................................... 8 
5.2.5 Emaillierung anderer Grundwerkstoffe ....................................................................................................... 8 
5.3 Oberflächen emaillierter Proben .................................................................................................................... 9 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................10 
 


		2026-04-21T21:15:45+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




